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bohler welding

SchweiBzusatz
Filler Alloys

Eigenschaften / Characteristics

2319
4043/4047
4145
404374047
4145
A356.0
A357.0

5356
4043/4047

4145
5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

4145
4643 (1)
5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

4145
4643 (1)
5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

5183
5356
5554
5556

5654
4043/4047

5183
5356
5554
5556

5654
1070

4043/4047
4145
5183
5356

5556
1070

4043/4047
4145
5183
5356
5554

5556
1070

4043/4047
4145
5183
5356
5554

5556
1070
4043/4047
4145
2319
4043/4047
4145
2319
4043/4047
4145
1070
4043/4047
1070
1188
4043/4047

Produktname
vaBW Brand Name

Union AICu 6 Mn
Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4

Union AlMg 5
Union AISi 5 / AISi 12

Union AISi 10 Cu 4
Union AlMg 4,5 Mn
Union AlIMg 5
Union AlMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AlMg 4,5 Mn
Union AlIMg 5

Union AlMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AlMg 4,5 Mn
Union AIMg 5

Union AIMg 2,7 Mn
Union AlMg 5 Mn

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AlMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AIMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AIMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 7 AlSi 12
Union AlMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 / AISi 12
Union AlMg 4,5 Mn
Union AIMg 5

Union AlMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AIMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AIMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn

Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AIMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AIMg 5 Mn
Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AlMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AlMg 2,7 Mn

Union AIMg 5 Mn
Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AIMg 4,5 Mn
Union AlMg 5

Union AIMg 2,7 Mn
Union AIMg 5 Mn
Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AICu 6 Mn
Union AISi 5 / AISi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union AICu 6 Mn
Union AISi 5 / AlSi 12
Union AISi 10 Cu 4
Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
Union Al 99,7

Union AISi 5 / AlSi 12
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AUSWAHLTABELLE FUR ALUMINIUM SCHWEISSZUSATZE SELECTION GUIDE FOR ALUMINIUM FILLERS

SchweiBzusatz Produktname
Filler Alloys vaBW Brand Name
w s DCTMWS DO CTMWS DO CTMWS DO CTMWSDOCTMWS DO CTMWSDOCTMWS DO CTMWSDOCTMWS DO CTMWSDOCTMWS DO CTMWSDOCOCTMWS DO CTMWS DOCTMWS DO CTMW S D C W S D C T M Eigenschaften/ Characteristics
B AAA A A A|B A A A A A B A A A A A 2319 Union AICu 6 Mn
B AAA A A AIB B A AAA|CCOBCAACCBTCAABDBAAAA|BB A A AlB B A A A A|B B A A AIA A A A A AIA A A A AlA A A A AlA A A A AlA A A A A AB B AAAABDBAAAAIBIBAAAA 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
A A B A A AlA A B A A A/IA B CBAAABCDBAAAABAAAAAIDBAAAAAIBAAAAA B A A A A A B A A AlA A B A A AlA A B A A A A B B B A A 4145 Union AISi 10 Cu 4
A A A A A AA A A A A A|B B A A A AIB B A A A AA A A A A A A A A A AA A A A A AIA A A A AIA B A A A AlA B B A AlA B B A AlA B B A AlA B B AA AIA B A A A AA B AAAAIA B A A A A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
A A B B A A A B B A A A B A A A A B A A A A B B A A A B B A A A B B A A A B B A 4145 Union AISi 10 Cu 4
A356.0 =
A357.0 -
B A B B AlA A A A AlA A A A AlA A A B AlA A A B A A A A A B 5356 Union AlMg 5
A A C A A A A C A A B B A A B B A A A B C A A A D C B A A D C B A A B C B A B D C B A A D C B A A D C B A B D C B A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
B A A B A A 4145 Union AISi 10 Cu 4
B A B A A A B A A A B A AlB A B A AlB A B A AlB A B A AlA A B A Al A B A Al A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A A 5183 Union AIMg 4,5 Mn
B A A A A A A A A AlB B A A AlB B A A AlB A A A AlA B A A AlA B A AlA B A AlA B A A AlA B A A AlA B A A AlA B A A AlA B A A A 5356 Union AlIMg 5
cC C AA A A|ICC A A AA|C A A A A AIB CA A A A B C A A A|lB C A A A AIB CA A A A|B C A A A AIB C A A A A 5554 Union AIMg 2,7 Mn
B A B A AlB A B A A B A B A AlB A B A AlB A B A AlB A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A A 5556 Union AIMg 5 Mn
cC C A A BIC C A A B|C A A A AlB C A A A B C A A AlB C A A AlB C A A AlB C A A AlB C A A A 5654 -
A A C A A A C A B B A A A B B A A A B C A A A D C A A A D C A A A B C A A A D C A A A D C A A D C A A D C A A D C B A A C B A A A C B A A 4043/4047 Union AISi 5 / AlSi 12
A A D B A A A D B A B A A B A A A D B A B C D B A B C D B A A B D B A 4145 Union AISi 10 Cu 4
A C B A A A C B A A 4643 (1) -
B A B A A B A A B A B A B A B A B A B A B A B A B C B|lA A B A AlA A B A AlB A B C B|B A B C AlB A A C Al B A A C B 5183 Union AlMg 4,5 Mn
A A A A A A B A A B A A B A A A B B A C AlA B A A AlA B A A AlB B A C AlB B A C AlB A A C AlB B A C A 5356 Union AlIMg 5
c C AAB A B|B C A A AlB C A A AlC C A B BIlC C AAA A A|C B A B B AlC B A B B B 5554 Union AlMg 2,7 Mn
B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C BIA A B A AlA A B A AlB A B C AlB A B C AlB A A C AlB A A C B 5556 Union AIMg 5 Mn
cC C A B AlB C A A BB C A A B|C C A B AlC C A B B|C B A B B|C B A B B 5654 -
A A C A A A C A B B A A B B A A A B C A D C A D C A A C A A D C C A A B C A A B C A A B C A A B C B A A C B A A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
A A D B A A A D B A B A A A B A A A D B A B C D B A B C D B A A D B A 4145 Union AISi 10 Cu 4
A C B A A 4643 (1) -
B A B A B A B A B A B A B A B A A B A A B A B A B C B|lA A B A AlA A B A AlB A B C AlB A B C Al B A A C A 5183 Union AlMg 4,5 Mn
B A A A B A A B A A A B A A A A A B A A A B B A C AlA A A A AlA A A A AlB A A C AlB A A C AlB A A C A 5356 Union AlMg 5
cC C AAB A B|B A A A AlB A A A AlC A A B AlC A A A A AIC B A B B A 5554 Union AlMg 2,7 Mn
B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C BIA A B A AlA A B A AlB A B C AlB A B C A|lB A A C A 5556 Union AIMg 5 Mn
c C A B AlB A A A BIB A A A B|C A A B B|C A A B B|C B A B B 5654 -
A B C C A A B C C A A B C C A A D C C A A D C C A A B C C A A D C C A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
B A B B A|lB A B B A B A B B AlB A B B A|lB A B B A|lB A B B AlA A A B AlA A B B A|lA A B B AlA A B B AlA A B B A 5183 Union AlMg 4,5 Mn
B A A B AlB A A B A B A A B AlB B A B A|lB B A B AlB A A B AlA B A B AlA B A B AlA B A B AlA B A B AlA B A B A 5356 Union AlMg 5
C A A A A AICAAA A A C AA A A ACCAAAACCAAAACAAAAACCAAAAB C A A AlB C A A AlB C A A AlB C A A A A 5554 Union AlMg 2,7 Mn
B A B B AlB A B B A B A B B A|lB A B B AlB A B B AlB A B B AlA A B B A|lA A B B AlA A B B AlA A B B AlA A B B A 5556 Union AlMg 5 Mn
B C A B B B C A A B/ B C A A 5654 -
A B C C A B C C A A B C C A D C C A D C C A B C C A D C C 4043/4047 Union AISi 5 / AlSi 12
B A B B A|lB A B B A B A B B A|lB A B B AlB A B B AlB A B B AlA A B B BIA A B A AlA A B A AlA A B B B 5183 Union AlMg 4,5 Mn
B A A B AlB A A B A B A A B AlB B A B AlB B A B AlB A B B AlA B A B AlA B A A AlA B A A AlA B A B A 5356 Union AIMg 5
C A A A AlC A A A A C A A A AlC C A A AlC C A A AlC A A A AlC C A A B|B C A A AlB C A A AlB C A A B 5554 Union AIMg 2,7 Mn
B A B B A|lB A B B A B A B B AlB A B B A|lB A B B A|lB A B B AlA A B B BIlA A B A AlA A B A A|lA A B B B 5556 Union AIMg 5 Mn
C A A A AlC A A A B C A A A B|C C A A B|C C A A B|C A A A BB C A A AlB C A A B|B C A A BB C A A A 5654 -
A B C B A B C B A B C B A C C B A C C B A B C B 4043/4047 Union AISi 5 / AlSi 12
A A B A AlA A B A A A A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A A 5183 Union AlMg 4,5 Mn
A A A A AlA A A A A A A A AlA B A A AlA B A A AlA A A A AlA B A A A|lA B A AlA B A A A 5356 Union AlMg 5
cC C A A A 5554 Union AIMg 2,7 Mn
A A B A AlA A B A A A A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A A A A 5556 Union AIMg 5 Mn
B C A A B 5654 -
A B C B A B C B A B C B A C B A C B A B C B 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
A B Al A B A A B Al A B AlA A B AlA A B AlA A B A AlA (20 B A A 5183 Union AlMg 4,5 Mn
A A A A AlA A A A A A A A AlA B A AlA B A AlA A A AlA B A A Al A A A A 5356 Union AlMg 5
cC C A A A 5554 Union AlMg 2,7 Mn
A A B A AlA A B A A A A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A AlA A B A A A 5556 Union AIMg 5 Mn
B C A A B 5654 -
A B C A A A B C A A B C A A B C A A c C A A B C A A A D C B A 4043/4047 Union AISi 5 / AlSi 12
B A B A B B A B A B A B B A B A B A B A B A A A B C B 5183 Union AlMg 4,5 Mn
B A A B A A B A A A B A A B B A B A A A B A C A 5356 Union AIMg 5
C C A A A B 5554 Union AIMg 2,7 Mn Erkldrung der verwendeten Symbole:
B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A A B C B 5556 Union AIMg 5 Mn Symbol Charakteristik
B C A B A 5654 . W SchweiBbarkeit (Rissneigung)
C B A A A A|[C B A A A A C C A A A A B A A A A 1070 Union Al 99,7 S Festigkeit der SchweiBverbindung (im unbehandelten Zustand) - Zug / Scher.
A A C A A A A C A A A B C A A A B C A A A B C A A A B D A A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12 Die Bewertungen gelten insbesondere fir Kehlndhte; alle bewerteten Stdbe
B A D B A B A D B A B B D B A 4145 Union AISi 10 Cu 4 g:udm[;rfikétﬂzftroden erflllen auch die min. Festigkeitsanforderungen fur
cC A B B C A B B C A B C B/ B A B A B A B B AlB A C B 5183 Union AIMg 4,5 Mn . - . - -
D Duktilitét der SchweiBnaht (Grundlage fir die Bewertung ist der Biegever-
C A B B C A B B cC A B C B A A A A A|lB A B 5356 Union AIMg 5 such).
. A B . A B - HaY - RS B al - A al - A < 9936 Union AlMg 5 Mn C Korrosionsbestdndigkeit bei kontinuierlichen oder periodischen Eintauchen
D B A A A ADB A A A A cC C A A A A 1070 Union Al 99,7 im Salzwasser.
A A C A A A A C A A A B C A A A D D A A A D D A A 4043/4047 Union AISi 5 / AlSi 12 T Einsatz bei Temperaturen Uber 65°C.
‘N B ‘"N ‘M 4145 Union AISi 10 Cu 4 M Farbliche Ubereinstimmung nach dem Anodisieren.
CcC A B C C A B C cC A B C AlB A C C AlB A C C 5183 Union AlMg 4,5 Mn - - - - -
C A B C C A B C C A B C AlB B B C AlB B B C 5356 Union AIMg 5 Notizgn: _ ‘ A . . A B, CD Relative Bewertunggn in obpehmender Re|henfolge der Leptung. Die Be-
Kombinationen, die keine Bewertung haben, werden normalerweise nicht empfohlen. wertungen haben eine relative Bedeutung nur innerhalb eines vorgegebe-
‘M N B E 5554 Union AIMg 2,7 Mn Bewertungen gelten nicht fiir diese Legierungen, wenn sie wérmebehandelt sind. nes Blocks.
c ABC B|B AAAA c A B C AlB A C C AlB A C C 5556 Union AIMg 5 Mn 4047 kann anstelle von 4043 verwendet werden. 4047 bietet eine erhdhte FlieBféhigkeit,
D B A A A D B A A A A C C A A A A 1070 Union Al 99,7 minimiert die Erstarrungsrissbildung und weist eine etwas hdhere Scherfestigkeit auf. Explanation of characteristics symbols:
A A C A A A A C A A B B A A B B A A A A B C A A A B D A A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12 (1) Bf:,-i Verwendun%\ﬁn 4643 |(-e.rhgibt sich ell\nelhb'here Festigkeit bei dicken 6xxx-SchweiBver- Symbol Characteristics
‘N B R " B ‘B 4143 Union AISi 10 Cu 4 2) Eil:ed Uz\gg;vrlgftun;i‘t?%slg fe;ir;?ugdsogzoz%esrgés. Keine Bewertung fiir die Legierung w Ease of welding (relative freedome from weld cracking).
C A B z A QB £ C B C A [RBY A BEY C A 21183 Union AlMg 4,5 Mn 5456 zu 5456. Strength of welded joint (as welded condition). Rating applies particularly
c A B B cC A B B cC A B B B B B C A 5356 Union AIMg 5 S to fillet welds; all rods and electrodes rated will develop presently specified
C C A B A A 5554 Union AIMg 2,7 Mn _ . o Notes: . _ minimum.
caAB B |cAaB B c B cC aAlBACC A 5556 Union AIMg 5 Mn Diese Auswanltabelle dient nur ale Sespiel. Fir menr Informa- Combinations hoving no fings are not usuall recommenaec. D Ductility (Rating is based upon the free bend elongation of the weld)
B B A A A AIB B A A A A B A A A A 1070 Union Al 99,7 SchweiBzusatzhersteller. 4047 provides increased fluidity, minimizes solidification Crack/:ng, and has slightly C Corrosion resistance in continuous or alternate immersion in salt water.
A A B A A A A B A A B A A A A B A A A A A B A A A 404374047 Union AlSi 5 / AlSi 12 Sonstige Legierungen auf Anfrage. higher fillet shear strength. 4047 can be used in lieu of 4043. T Recommended for service at sustained temperatures above 65°C.
A A C B A A A C B A A A B A A A A B A A A C B 4145 Union AISi 10 Cu 4 This chart is provided for example only. For more information (1) 4643 gives higher stren‘gth in thick 6XXX series weldments after post weld solution M Color match after anodizing.
B AA A A A|B A A A A A 2319 Union AlCu 6 Mn about the filler material selection, please contact the welding heat t[fl eatment and aging. . Relotive ratings in decreasing order of mertt. The ratings have relative
B A A A A B A A B c B C A B C B C A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12 f;ﬁrgif/fgcrneufgfﬁ (2) An,A“rating for alloy 5083 to 5083. No rating for alloy 5456 to 5456. A B, C D g oy withim & Siven biack '
A A B A A A B A B C B A A B C B A 4145 Union AISi 10 Cu 4 Y ? .
C A A A A A 2319 Union AICu 6 Mn
B A A A A B A A B C B C A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12
A A B A A A A B A B C B A 4145 Union AISi 10 Cu 4
B B A A A A|/B B A 1070 Union Al 99,7
A A B A A A A 4043/4047 Union AISi 5 / AISi 12 VO e Stq I I n e
B B A A A B 1070 Union Al 99,7 p
‘BB Ul - voestalpine Bshler Welding
A A B A A 4043/4047 Union AlISi 5 / AlSi 12 ONE STEP AHEAD.
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